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24.04.2018 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza różne wykonanie materiałowe na różnych odcinkach wału w mieszadłach do WKFu np. wał pełny ze stali AISI 329 oraz wał ze stali węglowej paterowanej AISI 316 ?
Odp.    Zamawiający dopuszcza różne wykonanie odcinków wału pod warunkiem, że producent             zagwarantuje poprawność takiego rozwiązania oraz, że materiał wału , który ma kontakt z              medium będzie nie gorszy gatunkowo niż stal AISI 316.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wirników mieszadeł do WKFu : piasta ze stali AISI329 oraz łopatki ze stali duplex 1.4162?

Odp.     Zamawiający dopuszcza wykonanie wirników mieszadeł do komór WKF: piasty ze stali              AISI 329 oraz łopatek ze stali nie gorszej gatunkowo niż AISI 316.
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