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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 54136/20/S0OK/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 54136/20/S0OK z dnia 2020-02-21
Zleceniodawca Prdbka fwg deklaragyi Zieceniodawey) j
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | ODPAD
KANALIZACJI SP. Z 0.0. Protokél poboru prébek nr: 5/SOK/WF/04/02/2020
UL ZJAZD 23 Data poboru: 04.02.2020
18-400 LOMZA Godzina pobrania: 10:30 - 10:50

Punkt poboru, miejsce pobaru: Oczyszczalnia sciekow w tomzy; zuzle |
popioly paleniskowe inne niz wymienione w odpadzie 19 01 12
Kod odpadu: 19 01 12

TEST ZGODNOSCI
— Wymywanie: Test podstawowy
Data przyjt'ﬁcla probki: : 2020-02-04 Stan probki bez zastrzezer
Data zakonczenia badar: 2020-02-21 Prébki pobrane przez Wojciech Fiedorczyk, pracownika 1.5. Hamilton Poland Sp.zo.o,
Data utworzenia sprawozdania: 2020-02-26 zgodnie z metoda akredytowang PB-206 wyd. Il z dn. 11.04.2019
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
PN-EN 12457.-4:2006; PB-186/ICP, wyd. Ill z dn. mg/kg suchej
*
ARtyman 18.12.2019 masy <050
PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. Ill z dn. mg/kg suchej
Shtn 18.12.2019 masy wldad
. PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. (Il z dn. mg/kg suchej
Bar vt sy 0,053 % 0,011
. ; PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. IIl z dn. mg/kg suchey
Chrom catkowity 18.12.2015 masy < 0,050
PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. Il z dn. mg/kg suche)
*
al 18.12.2019 masy < 0,050
; PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. lll z dn. mg/kg suchej
Kadm 18.12.2019 masy i
- 457-4: ; PB-186/ICP, wyd. X k
* Mieds PN-EN 12457-4:2006; PR-186/1CP wyd. Il zdn mg/kg suchej 013 + 003
18.12.2019 masy
& PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. Ill 7 dn. mg/kg suchej
Molibden 18.12.2019 Fiiasy 0,22 + 0,04
PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. Il z dn. mg/kg suchej
*
Nikiel 18.12.2019 masy < 0,050
" PN-EN 12457-4:2006; PB-1 86/ICP, wyd. Ill z dn. mg/kg suchej
“2low 18,12.2019 masy <0
*Rte¢ PN-EN 12457-4:2006; PN-EN ISO 12846:2012 r’:gs/)'fg sushey 0,0022 + 0,0002
R PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. il z dn. mg/kg suchej
Balen 18.12.2019 masy < 610
* Chlorki PN-EN 12457-4:2006; PN-1SO 9297:1994 mg/kg sm 80 +8
* Fluorki* PN-EN 12457-4:2006; PN-78/C-04588/03 mg/kg sm 1.5+0,2
* Mineralizacja probki PN-EN ISO 11885:2009 +
* pH PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1SO 10523:2012 8401
* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 27888:1999 WS/cm 841 + 42
* Rozpuszezony wegiel organiczny (DOC) PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1484:1999 mg/kg sm 384 + 88
* Siarczany PN-EN 12457-4:2006; PN-ISO 9280:2002 mg/kg sm 3700 + 370 ﬁ[

Autoryzowal: Grzegorz Bajbak , Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Malaszewicze
Marta Rozycka, Ekspert ds, analiz, Pracownia Spektrometrii
Michal Stankiewicz, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorwm: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180, Malaszewicze 21-540, Kolejarzy 6

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie okreslone inaczey podana rozszerzona nie pewnost pomiary zostala oszacowana dla wspolezynnika rozszerzensa k=2 i poziomu ufnodci 95%
Uwzgledniono niepewnos¢ pobierania probek. Jesli nie okreslono inacze] podczas stwierdzania zgodnosci J S Hamilton Paland 3p. z 0.0. slosuje zasade prosle) akceptacji wedlug wylycznych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane w czescr bez pisemngj zgady J S Hamilton Poland Sp. z 0.0 Odpowiedzialnosc¢ J.S Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
Jego aryginale Usluga polwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S Hanulton Poland Sp 700 ZamIeszczonym na stronie www hamilton com pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez Zewngtrznego dostawce Strona 1 /2 Formularz PO-10/01a wyd. z dn 2001 2020
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 54136/20/SOK/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 54136/20/SOK z dnia 2020-02-21

* Stale zwigzki rozpuszczone (TDS) PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 15216:2010 mg/kg sm 6950 + 695
Wyciag wodny PN-EN 12457-4:2006 +
* Zawartos¢ wody”! PN-EN 14346:2011 met. A % 455+ 9,1

) Norma wycofana bez zastapienia, Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowal; Grzegorz Bajbak , Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Mataszewicze
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzil:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratarium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180, Malaszewicze 21-540, Kolejarzy 6

Wyniki adnosz3 sie wylacznie do badanych prabek Jedli nie okreslono inacze; podana rozszerzona nie pewnogé Pomiaru zostala oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=21 poziomu ufnodci 95%,
Uwzglgdniono niepewnosic pobierania probek. Jesli nie okre¢lono inaczej podczas stwierdzania zgodnosci 1.S. Hamilton Poland Sp. z 6.0 stosuje zasade prostej akeeplacji wediug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J 5. Hamilton Pola.hd Sp. z 0.0 Odpowiedzialnoié ) S Hamilton Poland Sp 2 o.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
Jjego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega ©gélnym Warunkam Swiadczema Ustug JS Hamilton Poland Sp z o o Zamieszczonym na strohie www hamilton com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 2 /2 Formularz PO-10/01a wyd zdn 20.07 2020
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 0



